
1. Наименование пробы лазурь железная
НД, по которым выполнены испытания ГОСТ 21121-75

№
п/п Наименование показателя Нормы Результаты испытаний
1 Массовая доля веществ, растворимыхв воде, %, не более 1,3 2,1
2 рН водной вытяжки, не менее 4,0 4,1
3 Массовая доля воды, %, не более 3,0 2,7

Примечание: предоставленный образец железной лазури не соответствуеттребованиям ГОСТ 21121-75 по содержанию веществ, растворимых в воде.

2. Наименование пробы Пигмент зеленый фталоцианиновый G7
НД, по которым выполнены испытания ТУ2463-402-05800142-2014

№
п/п Наименование показателя Результаты

испытаний
1 Массовая доля веществ, растворимых вводе, % 0,41
2 рН водной вытяжки, ед 7,1
3 Массовая доля воды и летучих веществ, % 0,30

3. Наименование пробы Хелатферон-ЕДТА-Zn-15
Место отбора пробы ЦКОиМ
НД, по которым выполнены испытания ГОСТ 10398-2016

№
п/п Наименование показателя Нормыпосертификату

Результаты
испытаний

1 Содержание основного вещества, %, неменее 14,5 14,6
2 рН (1 %-го водного раствора) 6,0-7,0 6,3

Примечание: предоставленная проба Хелатферон-ЕДТА-Zn-15 по
результатам полученных испытаний (содержание основного вещества и значение
рН) соответствует нормам прилагаемого сертификата качества.



4. наименование пробы Хелатферон-ЕДТА-Мn-13
НД, по которым выполнены испытания ГОСТ 10398-2016

№
п/п Наименование показателя Нормыпосертификату

Результаты
испытаний

1 Содержание основного вещества, %, неменее 12,5 11,2
2 рН (1 %-го водного раствора) 6,0-7,0 7,3

Примечание: предоставленная проба Хелатферон-ЕДТА-Мn-13 по
результатам полученных испытаний (содержание основного вещества и значение
рН) не соответствует нормам прилагаемого сертификата качества.


